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Voorwoord 

Deze Beoordelingsrichtlijn (BRL) is opgesteld in samenwerking met de technische commissie 
Houten trappen voor binnentoepassingen. De BRL is vastgesteld door het College van 
Deskundigen van SKH, waarin belanghebbende partijen op het gebied van deze BRL zijn 
vertegenwoordigd. Dit college begeleidt ook de uitvoering van de certificatie op basis van deze 
BRL en stelt deze zo nodig bij. Waar in deze BRL sprake is van “College van Deskundigen” of 
CvD is daarmee bovengenoemd college bedoeld. 

Deze BRL zal worden gehanteerd door certificatie-instellingen, die hiervoor een 
licentieovereenkomst hebben met de Stichting KOMO®, in samenhang met hun vastgelegde 
procedures voor certificatie. In deze BRL is vastgelegd aan welke eisen een aanvrager of 
houder van een KOMO® attest-met-productcertificaat moet voldoen en de wijze waarop de 
certificatie-instelling dit beoordeelt. In haar vastgelegde certificatie procedures is de werkwijze 
vastgelegd zoals die door de certificatie-instelling wordt gehanteerd bij de uitvoering van: 

• Het onderzoek voor de verlening en verlenging van een KOMO® attest-met-
productcertificaat op basis van deze BRL 

• De periodieke beoordelingen t.b.v. de instandhouding van een afgegeven KOMO® attest-
met-productcertificaat op basis van deze BRL 

 
Deze beoordelingsrichtlijn is gewijzigd in verband met de invoering van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Tevens is de titel van 
deze beoordelingsrichtlijn aangepast om het toepassingsgebied van deze richtlijn beter te 
duiden.  
 
De eerste publicatie van deze inhoudelijke versie van deze beoordelingsrichtlijn heeft 
plaatsgevonden op 29-09-2022. Zonder inhoudelijke wijzigingen is in het kader van de 
aanwijzing voor het erkende stelsel, deze beoordelingsrichtlijn opnieuw vastgesteld door het 
College van Deskundige van SKH, aanvaard door de KOMO kwaliteits- en Toetsingscommissie 
en vervolgens aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
waarna de beoordelingsrichtlijn op 21-06-2024 opnieuw is gepubliceerd (zonder dat er op de 
versie van de beoordelingsrichtlijn met publicatiedatum 29-09-2022 KOMO® attesten-met-
productcertificaat zijn afgegeven). 

  

   

 

 

 

 

 

 

© 2024 Certificatie instelling SKH 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Onverminderd de aanvaarding van 
deze beoordelingsrichtlijn door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie berusten alle 
rechten bij SKH. Het gebruik van deze BRL door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend 
toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SKH is gesloten waarin het gebruiksrecht 
is geregeld. 

Uitgever: 
Certificatie-instelling SKH 
Nieuwe kanaal 9f 
6709 PA Wageningen 
Telefoon (0317) 453425 
E-mail mail@skh.nl 
Website http://www.skh.nl 
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1. INLEIDING, ALGEMENE BEPALINGEN EN ALGEMENE EISEN 

1.1 Inleiding 

Op basis van de voorschriften in deze Beoordelingsrichtlijn (BRL) wordt een KOMO® attest-met-
productcertificaat afgegeven voor houten trappen. Met dit certificaat kan de certificaathouder 
aan zijn afnemers aantonen dat een deskundige onafhankelijke organisatie toeziet op het 
productieproces van de certificaathouder, de kwaliteit van het product, de kwaliteitsborging 
daaromtrent, alsmede op de prestaties van het product in zijn toepassing. Hierdoor mag ervan 
uitgegaan worden dat het product de kenmerken bezit zoals deze in voorliggende BRL zijn 
vastgelegd. 

De in deze BRL vastgelegde eisen worden door de certificatie-instellingen, die hiervoor 
geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie, dan wel hiervoor een aanvraag hebben 
ingediend, en die daarvoor een licentieovereenkomst hebben met de Stichting KOMO®, 
gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor de afgifte en instandhouding van een 
KOMO® attest-met-productcertificaat voor houten trappen.         

Naast de eisen die in deze BRL zijn vastgelegd stellen de certificatie-instellingen aanvullende 
eisen in de zin van algemene procedure-eisen voor certificatie, zoals vastgelegd in hun interne 
certificatie-procedures.   

1.2 Onderwerp en toepassingsgebied 

De voorliggende beoordelingsrichtlijn en de attesten-met-productcertificaat hebben betrekking 
op het vervaardigen en plaatsen van houten trappen voor binnentoepassingen met evt. 
bijbehorende leuningen, traphekken en bevestigingsmateriaal e.d., in nieuwe en bestaande 
woningen en woongebouwen.  
De houten trappen voor binnentoepassingen met evt. bijbehorende leuningen, traphekken en 
bevestigingsmateriaal e.d. worden in hun toepassing niet blootgesteld aan het buitenklimaat. 
In het attest-met-productcertificaat zal zo nodig het toepassingsgebied nader worden 
omschreven, inclusief eventuele beperkingen en/of toepassingsvoorwaarden. 

In het attest-met-productcertificaat worden uitspraken gedaan over houten trappen voor 
binnentoepassingen inclusief evt. bijbehorende leuningen, traphekken en bevestigingsmateriaal 
e.d. in nieuwe en bestaande woningen en woongebouwen. 

1.3 Geldigheid 

Deze versie van de BRL 9922 vervangt de versie van d.d. 11-04-2011 inclusief het 
bijbehorende wijzigingsblad d.d. 01-09-2016 en de versie van de BRL 9922 d.d. 29-09-20221. 
De KOMO® attesten-met-productcertificaat die op basis van die versie van de BRL zijn 
afgegeven verliezen in elk geval hun geldigheid 01-09-2024. 

 
Op basis van de hiervoor vermelde vorige versie van deze BRL mogen tot uiterlijk 3 maanden 
voordat de huidige attesten-met-productcertificaat moeten worden vervangen nieuwe 
certificaten worden afgegeven. 

 
De geldigheidsduur van het KOMO® attest-met-productcertificaat  is onbeperkt. De 
geldigheidsduur kan worden beperkt (beëindigd) door onder meer: 

• Een wijziging van deze beoordelingsrichtlijn, 

• Het niet voldoen van de certificaathouder aan zijn verplichtingen. 
 
Voor wat betreft de geldigheid van het KOMO® attest-met-productcertificaat in relatie tot de 
erkenning in het kader van het Besluit bouwwerken leefomgeving wordt geadviseerd het 
Register kwaliteitsverklaringen op de website van de TloKB (www.tlokb.nl) te raadplegen. 
 
1Op de versie van de BRL 9922 met publicatiedatum 29-09-2022 zijn geen KOMO® attesten-
met-productcertificaat afgegeven. 

1.4 Relatie met Wet- en regelgeving 

 

http://www.tlokb.nl/
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Op de producten waarop deze BRL betrekking heeft is geen geharmoniseerde Europese norm 
van toepassing. 

 

De houten trappen in de toepassing als trap voldoen aan de in het attest-met-productcertificaat 
opgenomen eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving, mits wordt voldaan aan de 
technische specificatie en toepassingsvoorwaarden en de vervaardiging van houten trappen 
geschiedt overeenkomstig de voorschriften en/of verwerkingsmethoden. 

 

Op basis van hoofdstuk 4 van deze richtlijn worden erkende attesten-met-productcertificaat 
afgegeven zoals bedoeld in artikel 2.15 van het Besluit bouwwerken leefomgeving. De attesten-
met-productcertificaat zijn opgenomen in het Register kwaliteitsverklaringen op de website van 
de toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB): www.tlokb.nl . 

1.5 Eisen te stellen aan conformiteit beoordelende instellingen 

Ten aanzien van de eisen die opgenomen zijn in deze beoordelingsrichtlijn kan de aanvrager, in 
het kader van externe controle, rapporten van conformiteit beoordelende instellingen 
overleggen om aan te tonen dat aan de eisen van deze BRL wordt voldaan. Er zal moeten 
worden aangetoond dat de betreffende inspectie-, analyse-, test- en/of evaluatierapporten zijn 
opgesteld door een instelling die voor het betreffende onderwerp voldoet aan de betreffende 
accreditatienorm die van toepassing is, te weten: 

• NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen 

• NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 voor instellingen die managementsystemen certificeren 

• NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria 

• NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor instellingen die producten, processen en diensten 
certificeren 

Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatie-certificaat 
voor het betreffende onderwerp kan worden overlegd, afgegeven door de Raad voor 
Accreditatie (RvA) of een andere accreditatieinstelling die geaccepteerd is als lid van een 
multilaterale overeenkomst inzake de wederzijdse erkenning en acceptatie van accreditatie, die 
binnen EA, IAF en ILAC zijn opgesteld. Indien geen accreditatie-certificaat kan worden overlegd 
zal de certificatie-instelling zelf beoordelen of aan de accreditatiecriteria is voldaan. 

1.6 KOMO® attest-met-productcertificaat 

Op basis van deze beoordelingsrichtlijn worden KOMO® attesten-met-productcertificaat 
afgegeven. De uitspraken in deze attesten-met-productcertificaat zijn gebaseerd op de 
hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 van deze BRL  

 

Voor het volgende type product kan een attest-met-productcertificaat worden afgegeven: 

• Houten trappen voor binnentoepassing met houten traphekken, leuningen en 
bevestigingsmateriaal 

 

Het af te geven attest-met-productcertificaat moet overeen komen met het model attest-met-
productcertificaat zoals dat voor deze versie van de BRL op de website van KOMO® 
(www.komo.nl) en de TloKB (www.tlokb.nl/erkende-kwaliteitsverklaringen) wordt gepubliceerd.  

1.7 Merken en aanduidingen 

Op de producten/verpakkingen moet het volgende worden aangebracht: 

• Het KOMO-beeldmerk/-woordmerk gevolgd door het certificaatnummer zonder versie 
aanduiding. Plaats: onder het welstuk boven de bovenste trede in de buitenboom of onder 
de eerste trede, voor het stootbord, in de buitenboom 

• Naam certificaathouder 

• Fabrieksmerk of fabrieksnaam  

http://www.tlokb.nl/
http://www.komo.nl/
http://www.tlokb.nl/erkende-kwaliteitsverklaringen
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De uitvoering van het KOMO-beeldmerk is als volgt: 

  

De uitvoering van het KOMO-woordmerk is als volgt: 

KOMO® 

 

Bovenstaande informatie  mag ook d.m.v. een QR-merk en/of NFC-chip worden aangebracht. 
Het QR-merk en/of NFC-chip kan tevens verwijzen naar de gegevens van het betreffende 
KOMO® attest-met-productcertificaat op de website van KOMO®. 

Na afgifte van het KOMO® attest-met-productcertificaat mag dit KOMO-beeldmerk door de 
certificaathouder ook worden gebruikt bij zijn publieke uitingen t.a.v. zijn gecertificeerde 
activiteiten zoals aangegeven in het “Reglement voor het gebruik van de KOMO-merken” zoals 
dat wordt gepubliceerd op de KOMO-website.  
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2. TERMINOLOGIE* 

Zie voor een verklaring van de terminologie zoals die in deze beoordelingsrichtlijn gebruikt 
wordt voor certificatie de begrippenlijst op de website van de Stichting KOMO® (www.komo.nl). 
Voor de termen en definities van de uiterlijke kenmerken van hout wordt verwezen naar de  
NEN 5461.  

In bijlage B t/m G van de BRL zijn aan de hand van tekeningen termen verduidelijkt.  

2.1 Klimlijn  

Denkbeeldige, vloeiend verlopende lijn die de voorkanten van de treden van een trap met 

elkaar verbindt (opmerking: letterlijk uit Besluit bouwwerken leefomgeving). Zie ook bijlage C, 

punt 7. 

2.2 Loopgebied  

Gebied, bestaande uit opeenvolgende tredevlakken, waarbinnen een klimlijn moet zijn 

geprojecteerd en waarboven, afhankelijk van de aangetroffen situatie en de gebruiksfunctie, de 

voorgeschreven minimale vrije hoogte aanwezig moet zijn. Zie ook bijlage C, punt 18. 

2.3 Optrede  

Het hoogteverschil tussen twee opeenvolgende tredevlakken. Zie ook bijlage C, punt 11. 

2.4 Trapbreedte  

Afstand van buitenzijde boom tot tegenoverliggende buitenzijde boom. Bij een trap met 

hoofdspil is de trapbreedte de afstand van buitenzijde boom tot binnenzijde hoofdspil (definitie 

conform Besluit bouwwerken leefomgeving). Zie ook bijlage C, punt 16. 

2.5 Tredevlak 

Het horizontale bovenvlak van een trede (excl. bedekking zoals bv. stoffering).  

2.6 Tules  

Een uit rubber vervaardigde holle cilinder met bijbehorende schijf, te monteren in/tegen een 

trapboom voor een geluidarme bevestiging van de boom aan een muur.  

2.7 Vrije hoogte  

De verticale afstand tussen de bovenkant van een afgewerkte vloer of tredevlak en de 

onderkant van het laagste, daarboven gelegen constructiedeel. De vrije hoogte moet over de 

minimaal voorgeschreven (zie par. 4.1.9) breedte aanwezig zijn. 

2.8 Benaming van onderdelen van trappen 

Zie bijlage C t/m G. 

 

*: definities zijn afgeleid uit de NEN-EN 14076 

 

 
  

http://www.komo.nl/
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3 EISEN AAN HET ONTWERP EN DE TE VERWERKEN PRODUCTEN EN/OF MATERIALEN 

In dit hoofdstuk zijn opgenomen de eisen te stellen aan het ontwerp/type, alsmede aan de 
eigenschappen van de daarin toegepaste grondstoffen, materialen en producten, alsmede de 
eisen te stellen aan de wijze waarop deze worden samengevoegd tot het product waarvan de 
prestaties in de toepassing in het kader van deze BRL worden geattesteerd. 

3.1 Ontwerp/type 

De certificaathouder draag zorg voor een eenduidige beschrijving van alle relevante 
ontwerpgegevens waartoe behoren: 
-   samenstellende grondstoffen, materialen en producten 
-   productieproces / realisatieproces.   
Elke voorgenomen wijziging in voornoemde parameters wordt gemeld aan de certificatie-
instelling. Deze beoordeelt of de wijziging de geattesteerde prestatie(s) kan beïnvloeden, 
waarmee herbeoordeling van de betreffende prestatie(s) is vereist. 

3.2 Grondstoffen, producten en/of materialen  

Producten en/of materialen (incl. halfproducten) die bij de productie worden verwerkt/toegepast 
en waarvoor een geldige (N)EN-norm dan wel een geldige beoordelingsrichtlijn (BRL) bestaat 
moeten voldoen aan de daarin gestelde eisen, nadat is vastgesteld dat de toepassing 
overeenkomstig die norm of die beoordelingsrichtlijn (BRL) is.  

Producten en/of materialen (incl. halfproducten) waarvoor zowel een geldige (N)EN-norm als 
een geldige beoordelingsrichtlijn (BRL) bestaan moeten zowel voldoen aan de eisen gesteld in 
die (N)EN-norm als aan de eisen in die BRL. 

Indien producten en/of materialen (incl. halfproducten) waarvoor een geldige 
beoordelingsrichtlijn (BRL) bestaat onder (attest-met-)productcertificaat op basis van die geldige 
beoordelingsrichtlijn worden geleverd, mag de certificaathouder ervan uit gaan dat aan deze 
eisen wordt voldaan. 

Niet in dit hoofdstuk genoemde producten/materialen moeten voldoen aan de prestatie-eisen 
die in de op die producten/materialen van toepassing zijnde geldige beoordelingsrichtlijnen en 
andere openbare documenten  worden gesteld. 

Aan de producten en/of materialen (incl. halfproducten) die bij de productie worden 
verwerkt/toegepast worden de volgende eisen gesteld. 

 

3.2.1.1 Houtkwaliteit naaldhout 

Voor naaldhout voor treden, bomen en spillen van houten trappen en voor bijbehorende 
leuningen en traphekken dient uit oogpunt van sterkte ten minste sterkteklasse C18 volgens 
NEN-EN 338 te worden toegepast. Voor de uiterlijke kenmerken geldt onderstaande tabel 1. 
Deze tabel is gebaseerd op de NEN 5466 klasse B en C. 

 

Tijdens de productie van de trappen moeten voorkomende gebreken worden hersteld. 
Maximaal toegestaan in het eindproduct zijn de gebreken zoals opgenomen in onderstaande 
tabel 1. Alle niet met name genoemde gebreken zijn niet toegestaan. Deze tabel geldt voor 
naaldhout met dekkende afwerking. 
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Tabel 1; uiterlijke kenmerken naaldhout 

UITERLIJKE KENMERKEN NAALDHOUT (MAX. TOELAATBAAR)  

  

Boordergangen  

- geen kans op uitbreiding Toelaatbaar 

Draadverloop maximaal 1 : 7 

Groeiringbreedte Maximaal 6 mm 

Aantal harszakken per meter 0  

Hart  

- hartvrij Toelaatbaar 

- nagenoeg hartvrij Toelaatbaar 

- door het hart gezaagd Niet toelaatbaar 

- ingesloten hart Niet toelaatbaar 

Kwasten 

- hard en vast Toelaatbaar 

- middellijn 
  maximaal 

Houtbreedte  190 mm 45 mm 

Houtbreedte > 190 mm 60 mm 

Reactiehout Max. 10% van het oppervlak 

Scheuren Haarscheuren Toelaatbaar 

Krimp(droog)- 
scheuren 

Beperkt toelaatbaar.  Max.  2 mm 
breed en 100 mm lang 

Schimmelaantasting  

- blauw tot grijs Max. 10% van het oppervlak 

Spint Toelaatbaar 

Verkleuring door verwering Beperkt toelaatbaar 

Vervorming:  

- gebogen per 2 m houtlengte 8 mm 

- krom per 2 m houtlengte 4 mm 

- scheluw per 2 m houtlengte 4 mm 

- hol per 100 mm houtbreedte 2 mm 

 

3.2.1.2 Houtkwaliteit loofhout  

Voor loofhout voor treden, bomen en spillen van houten trappen en voor bijbehorende 
leuningen en traphekken dienen de uiterlijke kenmerken zoals zijn genoemd in onderstaande 
tabel 2 te worden toegepast. 

 

Esthetische onvolkomenheden, zoals beperkt voorkomende pin-/shotholes en krimp-
/haarscheurtjes, welke inherent zijn aan de toegepaste houtsoort, zijn toegestaan, zolang het 
maar gezond hout betreft en gezond hout blijft.  

Overige esthetische onvolkomenheden, welke door de opdrachtgever uitdrukkelijk worden 
geaccepteerd, zijn eveneens toegestaan. 
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Tijdens de productie van de trappen moeten voorkomende gebreken worden hersteld. 
Maximaal toegestaan in het eindproduct zijn de gebreken zoals opgenomen in onderstaande 
tabel 2. Alle niet met name genoemde gebreken zijn niet toegestaan. Deze tabel geldt voor 
loofhout met transparante afwerking. 
 
Tabel 2; uiterlijke kenmerken loofhout 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Ingeval van hardere hout soorten zoals bijvoorbeeld eiken kunnen beperkt langsgroei en 
droogscheuren voorkomen 

3.2.1.3 Kleur en structuurverschillen (informatief) 

Variaties in kleur en structuur, welke inherent zijn aan de toegepaste houtsoort, zijn toelaatbaar.  
Bij het verlijmen van traphout of onderdelen hiervan, kunnen ook variaties in kleur en structuur 
voorkomen. Ook zijn verkleuringen onder invloed van licht niet te voorkomen. 

3.2.1.4 Houtvochtgehalte 

Het houtvochtgehalte van de naaldhout traponderdelen mag maximaal 17% zijn (tijdens 
fabricage). Het houtvochtgehalte van de loofhout traponderdelen dient te voldoen aan de 
houtvochtpercentages zoals opgenomen in de SKH-Publicatie 99-05 (tijdens fabricage). Voor 
alle houtsoorten die niet zijn vermeld in de SKH-Publicatie 99-05 geldt dat tijdens de productie 
het houtvochtpercentage maximaal 17% mag bedragen. 

Het minimum houtvochtgehalte voor alle houtsoorten bedraagt 9%. 

Voor alle houtsoorten geldt dat tijdens de productie het houtvochtpercentage van de houten 
traponderdelen onderling niet meer dan 4% van elkaar mogen verschillen. 

3.2.1.5 Gevingerlast en /of gelamineerd hout 

Indien gevingerlast en /of gelamineerd hout wordt toegepast dan moet de houtkwaliteit voldoen 
aan de eisen in 3.2.1.1. t/m 3.2.1.2. De lijmvoegen in gelamineerd hout voor treden moeten 
evenwijdig met de voorzijde van de trede lopen. Traponderdelen mogen door middel van 
vingerlassen en lamineren worden samengesteld uit meerdere onderdelen. Naaldhout spillen 
moeten in verband met kromtrekken, worden gefabriceerd uit gevingerlast of gelamineerd hout.  

  

UITERLIJKE KENMERKEN LOOFHOUT (ALGEMEEN) IN EINDPRODUCT  

  

Draaigroei, bladders, wan Niet toelaatbaar 

Groei langs en droogscheuren Niet toelaatbaar* 

Drukbreuk (valbreuk) Niet toelaatbaar 

Reactiehout Niet toelaatbaar 

Bros of sponzig hart (brittle heart) Niet toelaatbaar 

(ingesloten) Hart Niet toelaatbaar 

Pin-/shotholes /boordergangen Beperkt toelaatbaar: zie SKH-
Publicatie 99-05 

Krimp-/haarscheurtjes Beperkt toelaatbaar: zie SKH-
Publicatie 99-05 

Draadverloop maximaal 1 : 7 

Vervorming:  

- gebogen per 2 m houtlengte 8 mm 

- krom per 2 m houtlengte 4 mm 

- scheluw per 2 m houtlengte 4 mm 

- hol per 100 mm houtbreedte 2 mm 
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Voor toepassing in houtsoorten met agressieve inhoudsstoffen (bijv. merbau en eiken) moeten 
de metalen bevestigingsmiddelen hierop afgestemd zijn. Deze bevestigingsmiddelen dienen 
corrosiebestendig te zijn uitgevoerd.  
De minimale schroef/nagellengte en minimale schroef-, nagel- diameter voor 
bevestigingsmiddelen is terug te vinden in bijlage A. 

 

Gelamineerd/gevingerlaste treden aan 2,3 of 4 zijden voorzien van een plaatmateriaal moeten 
voldoen aan onderstaande test:  

De proefstukken worden geconditioneerd bij 20 ±2 °C en 65 ±5% RV. 
Vervolgens worden de proefstukken gedurende 24 uur gedompeld in water van 20 ±2 °C. 
Na de 24 uur dompelen worden de proefstukken tussen de houten kern en de beplating 
afgestoken met behulp van een beitel. 
Alle proefstukken (150 mm x 150 mm) worden over het gehele lijmoppervlak beoordeeld 
op het percentage houtbreuk. 
Elk proefstuk dient minimaal 80% houtbreuk te hebben. 

 

Traphout of onderdelen hiervan mogen door middel van verlijmen worden samengesteld uit 
meerdere delen. Deze delen kunnen koud of door middel van een lijmprofiel (vingerlas) 
onderling worden verlijmd. 

 

3.2.5.1 Triplex voor stootborden 

Triplex moet ten minste een nominale dikte van 12 mm hebben en minimaal voldoen aan  
klasse 3 voor dekkende afwerking of klasse 2 voor transparante afwerking, overeenkomstig de 
eisen zoals vermeld in BRL 1705. 

3.2.5.2 Spaanplaat voor stootborden 

Spaanplaat moet ten minste een nominale dikte van 18 mm, een minimale volumieke massa 
van 650 kg/m3 hebben en minimaal voldoen aan klasse P5 zoals vermeld in BRL 1101.  

3.2.5.3 MDF voor stootborden 

MDF moet ten minste een nominale dikte van 12 mm hebben. MDF voor toepassing als 
binnenaftimmering overeenkomstig NEN-EN 13986 en formaldehyde emissie minimaal  
klasse E1. 

 

Lijmen moeten minimaal voldoen aan de eisen van klasse D3 zoals vermeld in  
NEN-EN 204.  
Bij het verlijmen moet rekening worden gehouden met de verwerkingsvoorschriften van de 
leverancier. 

 

Vulmiddelen voor de reparatie van gebreken mogen niet loskomen en moeten overschilderbaar 
zijn. Een en ander volgens de voorschriften van de betreffende leverancier.   

 

Rubber tules, aangebracht waar een "geluidarme (loopgeluid) bevestiging" is vereist, dienen te 
voldoen aan: 

− shore-hardheid 60 (bepaald volgens NEN-ISO 48-2); 

− de afmeting van de tules dient zodanig te zijn dat de trapboom geen contact maakt met 
de bevestigingsmiddelen. 
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3.3 Verwerkingsvoorschriften  

De toe te passen grondstoffen, materialen en halfproducten moeten worden verwerkt 
overeenkomstig de bijbehorende verwerkingsvoorschriften en/of toepassingsvoorwaarden. 

3.4 Productieproces 

Certificaathouder dient te waarborgen dat de productie van houten trappen te allen tijde 
aantoonbaar conform alle eisen in deze beoordelingsrichtlijn verloopt. Het productieproces 
middels welke het product (conform ontwerp, type) tot stand komt, is door de certificaathouder 
beschreven en vastgelegd. Dit leidt tot een eenduidige weergave en beschrijving van 
ondermeer de toegepaste productietechnieken, verbindingstechnieken, procesparameters, 
alsmede van eventueel ingezette procesautomatisering, zodanig dat hiermee het proces van 
totstandkoming van het product op eenduidige wijze wordt gedefinieerd. 

 

3.4.1.1 Algemeen 

Bedrijven waar trappen worden vervaardigd, dienen over voldoende en voor de fabricage 

geschikte productie- en opslagruimtes te beschikken. 

 

Het bedrijf dient te beschikken over: 

- een bedrijfsruimte, alsmede een overdekte opslagplaats ten behoeve van grondstoffen en 
eindproducten; 

- zodanige ruimten voor de productie van trappen dat weersgesteldheden geen nadelige 
invloed hebben op het fabricageproces. De inrichting van het bedrijf moet zodanig zijn, dat bij 
de opslag van materialen de kwaliteit en de duurzaamheid gewaarborgd blijven en dat er geen 
blijvende vormverandering optreedt; 

- een adequaat aan de aard van de omvang van de productie aangepast machinepark. 

 

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op eisen en aanwijzingen voor de productrealisatie 

met betrekking tot: 

- het binnenklimaat; 
- de benodigde installaties, apparatuur en controlemiddelen; 
- de lay-out van de productieruimte.  

3.4.1.2 Binnenklimaat 

Algemeen geldt dat materiaaleigenschappen van toe te passen materialen niet negatief beïnvloed 
mogen worden door binnenklimaat en binnenklimaatveranderingen. Hierna wordt ingegaan op 
eisen gesteld aan temperatuur en relatieve luchtvochtigheid voor met name die ruimten waar het 
hout verblijft vanaf de eerste bewerking tot het moment dat het van de vereiste 
oppervlaktebescherming is voorzien.  
N.B. Ook gedurende perioden dat er niet gewerkt wordt, dienen de aan het binnenklimaat gestelde 
eisen gehandhaafd te blijven. 
 
Relatieve vochtigheid 
In de hiervoor genoemde ruimtes dient een relatieve luchtvochtigheid te heersen die ligt tussen: 
minimaal 50% en maximaal 80% bij een vereiste gemiddelde houtvochtgehalte van maximaal 17%. 
N.B. Wanneer er op enig moment sprake is van de aanwezigheid van grote hoeveelheden van 
dezelfde houtsoort, wordt aangeraden om de relatieve luchtvochtigheid in de betreffende ruimtes 
zo goed mogelijk af te stemmen op de vereiste gemiddelde vochtgehalte van het hout. Bij gevaar 
voor verlaging van de gewenste of minimale relatieve luchtvochtigheid dient de lucht in de ruimte 
kunstmatig te worden bevochtigd. 
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Temperatuur 
In betreffende ruimtes dient een temperatuur te heersen van ten minste 12°C en van te hoogste 
25°C. Kortstondige verlaging van de temperatuur tot 5°C zijn toegestaan gedurende maximaal 
48 uur. 

 Kortstondige hogere temperaturen zijn toegestaan: 

• tot maximaal 30°C gedurende ten hoogste 8 uur; 

• tot maximaal 35°C gedurende ten hoogste 4 uur. 

3.4.1.3 Machines en gereedschappen 

Alle bewerkingen van het hout dienen uitgevoerd te worden met daartoe geschikte machines en 
gereedschappen. Verspanende machines en machines die stof ontwikkelen dienen te zijn 
aangesloten op een goed functionerende afzuiginstallatie. Ook voor andere behandelingen van het 
hout, zoals bijvoorbeeld bij het spuiten, sproeien of dompelen, dient een afzuiging aanwezig te zijn. 
Voor het nauwkeurig afstellen van machines en gereedschappen dienen de geschikte 
hulpmiddelen (stelgereedschap) en controlegereedschap aanwezig te zijn.  

 

Zo lang de trappen of traponderdelen nog niet van het voor de aflevering vereiste 
grondverfsysteem zijn voorzien, moeten opslag en transport binnen in een droge omgeving 
plaatsvinden. Deze ruimte moet zodanig geconditioneerd zijn dat het voorgeschreven vochtgehalte 
gehandhaafd blijft. 
Productie, intern transport, opslag en transport naar de afnemers moeten op zodanige wijze 
beheerst plaatsvinden dat de meegegeven eigenschappen behouden blijven. Het transport moet 
zodanig plaatsvinden dat er geen beschadiging of blijvende vormveranderingen kan optreden. 

 

Kwaliteit van trappen is niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van de materialen, de 

geschiktheid van machines, installaties en gereedschappen of de juistheid van verbindingen en 

details, maar evenzeer van het vakmanschap waarmee de productie tot stand komt. Het bedrijf 

waarin houten trappen worden vervaardigd moet over deskundige medewerkers beschikken.  

 
Ten minste een van de voor de productie verantwoordelijke personen moet beschikken over: 

- kennis van de Nederlandse, Engelse- of Duitse taal; 
- werkinstructies moeten ook in de Nederlandse, Engelse- of Duitse taal en in de lokale taal 

beschikbaar zijn; 
- kennis van de materialen die worden voorgeschreven, worden toegepast en worden verwerkt. 

Daarbij moet men kennis hebben van de aansluitingen waarvan de houten trappen in zijn 
gebruikssituatie onderdeel uitmaakt; 

- kennis van de wijze waarop houten onderdelen worden bewerkt en verbonden, tot uitdrukking 
komend in de vaardigheid tekeningen en details te lezen en te vervaardigen; 

kennis van de opslag van halfproducten, van het productie gereed maken, van het machinaal 
vervaardigen en van de behandeling van de houten trappen, de daarbij voorkomende 
bewerkingen en handelingen en hun volgorde, alsmede de daarvoor te gebruiken machines, 
gereedschappen en overige installaties, ter afronding van het te leveren product. 

3.5 Montage 

 

De opslag van onderdelen moet zodanig zijn dat meegegeven eigenschappen behouden 
blijven.  
Ter voorkoming van een te hoge vochtbelasting tijdens de bouwfase is het alleen toegestaan de 
trap te monteren indien de woning waterdicht is.  
Het houtvochtgehalte van de onderdelen van de trap moet zo min mogelijk negatief worden 
beïnvloed door de bouwomstandigheden. Om die reden moet tijdens het aanbrengen van de 
afwerkvloeren en andere werkzaamheden waarbij veel vocht vrij komt minimaal twee dagen 
daarna voor voldoende ventilatie worden gezorgd. Geforceerd droogstoken moet worden 
vermeden daar hierdoor in de trap c.q. traptoebehoren krimpscheuren zullen ontstaan.  
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Bevestiging trapboom aan de wand 
Bij bevestiging van de trapboom aan een woningscheidende wand moet de bevestiging indien 
vereist geluiddempend worden uitgevoerd in verband met flankerend geluidsoverdracht. 
Hiervoor moet/kan gebruik worden gemaakt van rubber tules en bout of schroef. Indien een 
geluiddempende bevestiging niet is vereist, kan deze worden uitgevoerd door middel van 
schieten of een slagplug. 
 
Bevestiging met ondersteuning 
Bij het ontbreken van muren e.d. welke noodzakelijk zijn voor het stellen en bevestigen van de 
trappen dient de afnemer te voorzien in de noodzakelijke tijdelijke of definitieve 
hulpconstructies. Hoofdspillen dienen te allen tijde te zijn afgesteund. 

 

Bij het monteren van twee trappen op elkaar dienen minimaal 2 deuvels te worden gebruikt met 
een minimale doorsnede van 12 mm, zodanig uitgevoerd dat de spil niet kan verschuiven en/of 
torderen. 
Spillen (dus ook de hulpspillen) die rusten op de ruwe vloer moeten tegen verschuiven worden 
geborgd op de ruwe vloer. 

 

3.5.4.1 Productietoleranties t.o.v. de vastgestelde maten van de trappen 

Hoogtemaat  +  5 mm - 5 mm 
Breedtemaat +  5 mm - 5 mm 
Lengtemaat +10 mm - 5 mm 
 
Steltolerantie t.o.v. door afnemer aan te geven peilmaat: 
Steltolerantie + 5 mm - 5 mm 
 
Stelblokjes of andersoortige voorzieningen die bij het stellen van de trappen zijn aangebracht 
mogen niet worden verwijderd. 
 
Opmerking:  
De afnemer is verantwoordelijk voor de door hem vast te stellen of goed te keuren maatvoering 
van de trappen en draagt in het bouwwerk zorg voor het aangeven van de peil- en stelmaten op 
de wanden of op de vloer ter plaatse van het trapgat, als meetpunt voor de traphoogte. 
De benodigde stelruimte in lengte en breedte bedraagt minimaal 20 mm. 

3.5.4.2 Toelaatbare maatverschillen bij montage 

Tussen de traphoogte en de verdiepingshoogte mag een maatverschil van ten hoogste 20 mm 
aanwezig zijn. Een eventueel maatverschil mag in de onderste en bovenste optrede worden 
opgevangen. Bij de bovenste trede mag maximaal 10 mm worden opgevangen en bij de 
onderste trede maximaal 20 mm met inachtneming van de maximale optrede overeenkomstig 
paragraaf 4.1.9. 

 

3.6 Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 

De certificatie-instelling beoordeelt of: 

• Het ontwerp/type en het productie-/realisatie-/montageproces voldoet aan vastgelegde 
uitgangspunten.  

• De toegepaste grondstoffen, producten en/of materialen (incl. halfproducten) voldoen aan 
de eisen van de betreffende beoordelingsrichtlijn en worden toegepast volgens de 
voorgeschreven voorwaarden en verwerkingsvoorschriften. 
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4. EISEN TE STELLEN AAN DE PRESTATIES IN DE TOEPASSING 

In dit hoofdstuk zijn opgenomen de eisen ten aanzien van de prestatie van het product in de 
toepassing, waaraan moet worden voldaan, evenals de bepalingsmethoden om vast te stellen 
dat aan deze eisen wordt voldaan. 

4.1 Eisen op grond van Besluit bouwwerken leefomgeving 

 

In de onderstaande tabel 6 zijn de eisen vanuit Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 
opgenomen die aan houten trappen, houten traphekken en houten leuningen worden gesteld en 
waaraan deze houten trappen, houten traphekken en houten leuningen  moeten voldoen. 

 

Tabel 6; Besluit bouwwerken leefomgeving 

f) = facultatief 

 
Opmerking 

In bovenstaande aansluittabel zijn de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving voor 
“nieuwbouw” aangegeven. Gecertificeerde houten trappen, traphekken en leuningen die 
voldoen aan de eisen voor “nieuwbouw” voldoen tevens aan de eisen voor “verbouw”. Vanuit 
die optiek zijn de eisen voor “verbouw” niet nader uitgewerkt.  

 

VEILIGHEID; Bbl-afd. 4.2 

 

Een bouwwerk is bestand tegen krachten die tijdens het beoogde gebruik op het bouwwerk 
worden uitgeoefend en is zodanig dat bij een calamiteit voortschrijdende instorting van het 
bouwwerk wordt voorkomen. Houten trappen, traphekken en leuningen moeten voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.12, Bbl-art. 4.13, lid 2 en Bbl-art. 4.14, lid 1. 

 

Par.  Omschrijving  Artikel Leden Bepalingsmethode Verdere 
verwijzing 

4.2.1 Constructieve 
veiligheid 

4.12 
4.13 
4.14 

 

 
2 
1 

NEN-EN 1990 
NEN-EN 1991-1-1/7 
NEN-EN-1995-1-1 
NPR 9998 

 

4.2.2 f) Constructieve 
veiligheid bij brand 

4.17 
4.18 

1 
1-2 

NEN-EN 1990 
NEN-EN 1991-1-2 
NEN-EN-1995-1-2 

 

4.2.3 f) Afscheiding aan een 
rand van een vloer, 
trap of hellingbaan 

4.21 
4.22   
4.23 

1/2/5 
1-4 
1 

  

4.2.4 Veilig overbruggen 
van hoogteverschillen  

4.26  
4.27 
4.28 f) 

1-2 
 
1 

  

4.2.7 Beperking van het 
ontwikkelen van brand 
en rook 

4.43 
4.45 

 

1 
1 

 

NEN-EN 13501-1 

 

 

4.2.8 f) Beperking van 
uitbreiding van brand 

4.53 
4.54 

1-3/7 
1-3 

NEN 6068 
 

 

4.2.9 f) Verdere beperking 
van uitbreiding van 
brand en beperking 
van verspreiding van 
rook 

4.60 
4.61 
4.62 

1-2 
1-4 
1-4 

NEN 6068 
NEN 6075 
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Grenswaarde 
Een bouwconstructie bezwijkt gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde ontwerplevensduur niet 
bij de fundamentele belastingscombinaties bedoeld in NEN-EN 1990. Daarbij wordt uitgegaan 
van de algemene belastingen als bedoeld in NEN-EN 1991-1-1. 
Een trap en een vloerafscheiding zoals traphekken inclusief de bevestiging ervan bezwijkt 
gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde ontwerplevensduur niet bij de buitengewone 
belastingscombinaties, bedoeld in NEN-EN 1990. Daarbij wordt voor een vloerafscheiding 
uitgegaan van stootbelastingen, bedoeld in NEN-EN 1991-1-7. 
 
Bepalingsmethode 
De prestaties met betrekking tot de sterkte van de houten trappen, traphekken en leuningen 
worden bepaald overeenkomstig de in tabel7 vermelde Eurocodes.  
 

Tabel 7 

Type constructie Belastingen overeenkomstig Prestaties bepaald 
overeenkomstig 

Houtconstructie NEN-EN 1990,  NEN-EN 1991-1-1/7   NEN-EN 1995-1-1 

 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de sterkte van de houten 
trappen, traphekken en leuningen inclusief de bijbehorende bevestiging voldoen aan de 
grenswaarde en overeenkomstig de in tabel 7 vermelde Eurocodes zijn bepaald. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat geeft voor toepassingsvoorbeelden van de houten 
trappen, traphekken en leuningen en de bijbehorende bevestiging aan dat wordt voldaan aan 
de eisen voor de sterkte van de bouwconstructie van het Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl) en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden of vermeldt dat voor de houten 
trappen, traphekken en leuningen en de bijbehorende bevestiging, ten aanzien van de sterkte 
van de bouwconstructie, projectmatig berekeningen worden uitgevoerd.  

 

Een bouwwerk is bestand tegen brand zodat geen sprake zal zijn van instorting die gevaar 
oplevert voor het vluchten of voor hulpverlening bij brand, gedurende een redelijke tijd. 
Bouwconstructies moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.17, 
lid 1 en Bbl-art. 4.18, leden 1-2.  

 
Grenswaarde 
Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 
30 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt. Dit is niet 
van toepassing op de vloer van een buitenruimte als bedoeld in Bbl-art. 4.175 
 
Bepalingsmethode 
De prestaties van de houten trappen worden bepaald overeenkomstig de in tabel 8 van 
toepassing zijnde normen.  
 

Tabel 8 

Type constructie Belastingen overeenkomstig Prestaties bepaald 
overeenkomstig 

Houtconstructie NEN-EN 1990* en NEN-EN 1991-1-2 NEN-EN 1995-1-2 

 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de sterkte bij brand van 
de houten trappen voldoen aan de grenswaarde en overeenkomstig de in tabel 8 vermelde 
Eurocodes zijn bepaald. 
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KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat kan voor toepassingsvoorbeelden van de houten 
trappen de tijdsduur van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken, bepaald 
overeenkomstig de in tabel 8 aangegeven normen, vermelden en welke 
toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden of kan vermelden dat voor de houten trappen, ten 
aanzien van de sterkte bij brand, projectmatig berekeningen worden uitgevoerd. 

 

Een bouwwerk bevat voorzieningen waardoor het vallen van de rand van een vloer, een trap of 
een hellingbaan door personen zo veel mogelijk wordt voorkomen. 

 

De toepassingshoogte van een traphek als afscheidingen moet voldoen aan de prestatie-eisen 
zoals aangewezen in Bbl-art. 4.21, leden 1, 2 en 5. 

 
Grenswaarde  
Een traphek als vloerafscheiding als bedoeld in Bbl-art. 4.20, eerste lid, heeft een hoogte van 
ten minste 1 m, verticaal gemeten vanaf de vloer. 
 
In afwijking van het eerste lid in Bbl-art. 4.21 heeft een traphek als vloerafscheiding voor een 
vloer die hoger ligt dan 13 m boven een aangrenzende vloer, het aansluitende terrein of het 
aansluitende water, een hoogte van ten minste 1,2 m, gemeten vanaf de vloer. 
 
Een traphek als afscheiding als bedoeld in Bbl-art. 4.20, tweede  lid, heeft een 
toepassingshoogte van ten minste 0,85 m, gemeten vanaf de voorkant van de tredevlakken. 

 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt of de hoogte van toepassingsvoorbeelden van afscheidingen 
voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat kan voor toepassingsvoorbeelden van afscheidingen 
vermelden dat wordt voldaan aan de eisen voor de hoogte van afscheidingen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 

 

De openingen in afscheidingen moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
Bbl-art. 4.22, leden 1-4. 

 
Grenswaarde  
De afmeting van een opening in een afscheiding bedraagt tot een hoogte van 0,7 m boven een 
vloer, de voorkant van tredevlakken of de vloer van een hellingbaan niet meer dan 0,1 m en niet 
meer dan 0,2 m in hoger gelegen openingen.  
De horizontale afstand tussen een vloer, trap of hellingbaan en een afscheiding is < 0,05 m. 

 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt of de openingen in toepassingsvoorbeelden van 
afscheidingen voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat kan voor toepassingsvoorbeelden van afscheidingen 
vermelden dat wordt voldaan aan de eisen voor de openingen in afscheidingen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 
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Afscheidingen moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.23, lid 1. 
 
Grenswaarde 
Een afscheiding als bedoeld in Bbl-art. 4.20 heeft, ter voorkoming van het overklauteren, geen 
opstapmogelijkheden tussen 0,2 m en 0,7 m boven een vloer of een tredevlak. 
 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt of de overklauterbaarheid van toepassingsvoorbeelden van 
afscheidingen voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat kan voor toepassingsvoorbeelden van afscheidingen 
vermelden dat wordt voldaan aan de eisen voor het voorkomen van overklauteren van 
afscheidingen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke 
toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 

 

Een bouwwerk heeft voorzieningen voor het veilig overbruggen van hoogteverschillen door 
personen. 

 

Trapafmetingen moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.26, 
leden 1-2 

 
Grenswaarde 
De minimale/maximale afmetingen zijn voor een woonfunctie overeenkomstig Bbl-tabel 4.26 als 
volgt: 
o Minimum breedte van de trap; 0,8 m 
o Minimum vrije hoogte boven de trap; 2,3 m 
o Minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de 

trede; 0,22 m 
o Maximum hoogte van een optrede; 0,188 m 
o Minimum breedte van het tredevlak, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak;  

0,05 m 
o Minimum breedte van het tredevlak ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de 

voorkant van dat vlak; 0,23 m 
o Minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap; 0,3 m.  
Een trap overbrugt een hoogteverschil van niet meer dan 4 meter. 
 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt of de afmetingen van toepassingsvoorbeelden van de 
houten trappen voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt voor toepassingsvoorbeelden van de houten 
trappen dat wordt voldaan aan de eisen voor de afmetingen van trappen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 

 

Een bordes van een trap moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in  
Bbl-art. 4.27. 

 
Grenswaarde 
Een trap sluit bij de bovenste trede, over de breedte van de trap, aan op een vloer met een 
oppervlakte van ten minste 0,8 m x 0,8 m. 
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Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt of de afmetingen van een trapbordes van de houten trap 
voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).  
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat een trapbordes van de houten trap 
voldoet aan de minimale afmetingen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

 

Een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil van meer dan 1 m en met een helling ter 
plaatse van de klimlijn > 2:3, moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in  
Bbl-art. 4.28 lid 1. 

 

Grenswaarde 
Een trap als bedoeld in Bbl-art. 4.25 voor het overbruggen van een hoogteverschil van meer 
dan 1 m en met een helling ter plaatse van de klimlijn groter dan 2:3 heeft aan ten minste een 
zijkant een leuning. 
De bovenkant van de leuning ligt, gemeten boven de voorkant van een tredevlak van de trap, 
op een hoogte van ten minste 0,8 m en ten hoogste 1 m.  
 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt of de aanwezigheid en afmetingen van trapleuningen van 
toepassingsvoorbeelden van houten trappen voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat kan voor toepassingsvoorbeelden van de houten 
trappen vermelden dat wordt voldaan aan de eisen voor de aanwezigheid en afmetingen van 
trapleuningen van trappen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke 
toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 

 

Een bouwwerk is zodanig dat brand en rook zich niet snel kunnen ontwikkelen. 

4.1.12.1 Binnenoppervlak; Prestatie-eisen, Bbl-artikelen 4.43 

Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht moet voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.43, lid 1. 
 
Grenswaarde 
Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan de in  
Bbl-tabel 4.42 aangegeven brandklasse en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens  
NEN-EN 13501-1. De brandklasse behoort ten minste tot brandklasse D. 
 
Opmerking:  
In een (extra) beschermde vluchtroute dienen, afhankelijk van de gebruiksfunctie, de houten 
trappen ten minste te voldoen aan  brandklasse B en rookklasse s2.  
 

Bepalingsmethode 
De brandklasse en rookklasse worden bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1. 
 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de brandklasse en 
rookklasse van de zijden van de houten trappen die grenzen aan de binnenlucht, in de 
toepassing voldoen aan de in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) genoemde eisen.  
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KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat geeft voor toepassingsvoorbeelden van de houten 
trappen aan, dat deze voldoen aan de in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) genoemde 
eisen ten aanzien van de brandklasse en rookklasse van zijden van constructieonderdelen die 
grenzen aan de binnenlucht en welke voorwaarden hiervoor gelden en vermeldt van die 
toepassingsvoorbeelden de brandklasse en rookklasse. 

4.1.12.2 Beloopbaar vlak; Prestatie-eisen, Bbl-artikelen 4.45 

De bovenzijde van een trap die grenst aan de binnenlucht moet voldoen aan de prestatie-eisen 
zoals aangewezen in Bbl-art. 4.45, lid 1. 
 
Grenswaarde 
De bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan die grenst aan de binnenlucht voldoet ten 
minste aan brandklasse Dfl en aan rookklasse s1fl. 
 
Opmerking:  
In een (extra) beschermde vluchtroute dienen, afhankelijk van de gebruiksfunctie, de houten 
trappen ten minste te voldoen aan  brandklasse Cfl en aan rookklasse s1fl. 

 

Bepalingsmethode 
De brandklasse en rookklasse worden bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1. 
 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de brandklasse en 
rookklasse van de bovenzijden van de houten trappen die grenzen aan de binnenlucht, in de 
toepassing voldoen aan de in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) genoemde eisen. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat geeft voor toepassingsvoorbeelden van de houten 
trappen aan, dat deze voldoen aan de in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) genoemde 
eisen ten aanzien van de brandklasse en rookklasse van bovenzijden van 
constructieonderdelen die grenzen aan de binnenlucht en welke voorwaarden hiervoor gelden 
en vermeldt van die toepassingsvoorbeelden de brandklasse en rookklasse. 

 

Een bouwwerk is zodanig dat de uitbreiding van brand: 
a. naar bouwwerken op andere percelen beperkt blijft; en 
b. geen gevaar oplevert voor het vluchten of hulpverlening bij brand. 

4.1.13.1 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag, niveau van eisen en 
bepalingsmethode; Prestatie-eisen, Bbl-artikel 4.53 en 4.54 

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag moet voldoen aan de prestatie-eisen 
zoals aangewezen in Bbl-art. 4.53, leden 1-3/7 en Bbl-art. 4.54, leden 1-3. 
 
Grenswaarde 
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag conform de NEN 6068 bedraagt een 
veelvoud van 30 minuten met een minimum van 30 minuten. 

Bepalingsmethode 
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt bepaald overeenkomstig  
NEN 6068.  

 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties van houten trappen als onderdeel van 
scheidingsconstructies waarvoor een eis met betrekking tot de weerstand tegen branddoorslag 
en brandoverslag geldt, in de toepassing voldoen aan de in het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) genoemde eisen.  
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KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat kan voor toepassingsvoorbeelden van houten trappen 
als onderdeel van een scheidingsconstructie aangeven dat deze voldoen aan de in het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) genoemde eisen ten aanzien van de weerstand tegen 
branddoorslag en brandoverslag en welke voorwaarden hiervoor gelden en kan van 
toepassingsvoorbeelden van houten trappen als onderdeel van een scheidingsconstructie de 
brandwerendheid in het aantal minuten vermelden. 

 

Een bouwwerk is zodanig dat uitbreiding van brand en verspreiding van rook in verdergaande 
mate wordt beperkt dan is beoogd met Bbl-par. 4.2.8 zodat veilig kan worden gevlucht. 

4.1.14.1 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag; Prestatie-eisen, Bbl-artikel 4.60 

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag moet voldoen aan de prestatie-eisen 
zoals aangewezen in Bbl-art. 4.60, leden 1-2. 

 
Grenswaarde 
De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een 
beschermd subbrandcompartiment naar een andere ruimte in het brandcompartiment is ten 
minste 30 minuten. 
De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag vaneen 
subbrandcompartiment naar een beschermd subbrandcompartiment, gelegen in een ander 
subbrandcompartiment, is ten minste 20 minuten, waarbij voor de bepaling van de 
brandwerendheid van de scheidende functie van een scheidingsconstructie alleen rekening 
wordt gehouden met het beoordelingscriterium vlamdichtheid van de afdichting. 

 

Bepalingsmethode 
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt bepaald volgens NEN 6068. 
 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties van houten trappen als onderdeel van 
scheidingsconstructies waarvoor een eis met betrekking tot de weerstand tegen branddoorslag 
en brandoverslag geldt, in de toepassing voldoen aan de in het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) genoemde eisen. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat kan voor toepassingsvoorbeelden van houten trappen 
als onderdeel van een scheidingsconstructie aangeven dat deze voldoen aan de in het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) genoemde eisen ten aanzien van de weerstand tegen 
branddoorslag en brandoverslag en welke voorwaarden hiervoor gelden en kan van 
toepassingsvoorbeelden van houten trappen als onderdeel van een scheidingsconstructie de 
brandwerendheid in het aantal minuten vermelden. 

4.1.14.2 Subbrandcompartiment; weerstand tegen rookdoorgang; Prestatie-eisen, Bbl-artikel 4.61 

De weerstand tegen rookdoorgang moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
Bbl-art. 4.61, leden 1-4. 

 
Grenswaarde 
De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een ander 
subbrandcompartiment is Ra bepaald volgens NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een besloten ruimte 
waardoor een beschermde vluchtroute voert, is Ra bepaald volgens NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een beschermd 
subbrandcompartiment, gelegen in een ander subbrandcompartiment, is R200 bepaald volgens 
NEN 6075. 
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De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een besloten ruimte 
waardoor een extra beschermde vluchtroute voert, is R200 bepaald volgens NEN 6075. 

 

Bepalingsmethode 
De weerstand tegen rookdoorgang wordt bepaald volgens NEN 6075. 
 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties van houten trappen als onderdeel van 
scheidingsconstructies waarvoor een eis met betrekking tot de weerstand tegen rookdoorgang 
geldt, in de toepassing voldoen aan de in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 
genoemde eisen. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat kan voor toepassingsvoorbeelden van houten trappen 
als onderdeel van een scheidingsconstructie aangeven dat deze voldoen aan de in het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) genoemde eisen ten aanzien van de weerstand tegen 
rookdoorgang en welke voorwaarden hiervoor gelden en kan van toepassingsvoorbeelden van 
houten trappen als onderdeel van een scheidingsconstructie de weerstand tegen rookdoorgang 
(Ra of R200) vermelden. 

4.1.14.3 Beschermd subbrandcompartiment; weerstand tegen rookdoorgang; Prestatie-eisen, 
Bbl-artikel 4.62  

De weerstand tegen rookdoorgang moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
Bbl-art. 4.62, leden 1-4. 

 
Grenswaarde 
De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrandcompartiment naar een ander 
beschermd subbrandcompartiment is R200 bepaald volgens NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrandcompartiment naar een 
subbrandcompartiment is R200 bepaald volgens NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrandcompartiment naar een 
subbrandcompartiment is Ra bepaald volgens NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrandcompartiment naar een 
besloten ruimte waardoor een beschermde of extra beschermde vluchtroute voert, is R200 
bepaald volgens NEN 6075. 

 

Bepalingsmethode 
De weerstand tegen rookdoorgang wordt bepaald volgens NEN 6075. 

 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties van houten trappen als onderdeel van 
scheidingsconstructies waarvoor een eis met betrekking tot de weerstand tegen rookdoorgang 
geldt, in de toepassing voldoen aan de in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 
genoemde eisen. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat kan voor toepassingsvoorbeelden van houten trappen 
als onderdeel van een scheidingsconstructie aangeven dat deze voldoen aan de in het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) genoemde eisen ten aanzien van de weerstand tegen 
rookdoorgang en welke voorwaarden hiervoor gelden en kan van toepassingsvoorbeelden van 
houten trappen als onderdeel van een scheidingsconstructie de weerstand tegen rookdoorgang 
(Ra of R200)  vermelden. 

  



 

BRL 9922, Houten trappen voor binnentoepassingen 21-06-2024 

 

 
pag. 25 van 46 

4.2 Verwerkingsvoorschriften/montagevoorschriften 

Prestatie-eis 
Door de certificaathouder dienen verwerkingsvoorschriften/montagevoorschriften te worden 
opgesteld. De verwerkingsvoorschriften/montagevoorschriften van het product van de 
certificaathouder dienen zodanig te zijn opgesteld dat deze, mits correct gevolgd, bijdragen aan 
het behalen van de gedeclareerde prestatie in de toepassing. In par. 6.2 en 6.2.1 van deze BRL 
is aangegeven welke aspecten en onderwerpen ten minste in de 
verwerkingsvoorschriften/montagevoorschriften verwerkt dienen te worden.  

 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 
Door de certificatie-instelling wordt beoordeeld of de opgestelde 
verwerkingsvoorschriften/montagevoorschriften, mits correct gevolgd, bijdragen aan het 
behalen van de vereiste prestatie in de toepassing. Bij wijziging van de 
verwerkingsvoorschriften/montagevoorschriften door de certificaathouder dienen deze opnieuw 
ter beoordeling aan de certificatie-instelling te worden aangeboden. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat  
In het KOMO® attest-met-productcertificaat wordt verklaard dat de 
verwerkingsvoorschriften/montagevoorschriften zijn beoordeeld en dat correcte toepassing 
daarvan voorwaardelijk is voor het behalen van de gedeclareerde prestatie in de toepassing. In 
het KOMO® attest-met-productcertificaat wordt vermeld dat de certificaathouder deze 
verwerkingsvoorschriften/montagevoorschriften verstrekt bij levering van het toe te passen 
product of dat deze verwerkingsvoorschriften/montagevoorschriften zijn opgenomen in het 
KOMO® attest-met-productcertificaat.  
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5. EISEN TE STELLEN AAN HET PRODUCT 

In dit hoofdstuk zijn de eisen te stellen aan het product, vertaald naar de productkenmerken  
van houten trappen en aanvullende eisen voor constructie-onderdelen van houten trappen 
opgenomen waaraan het product moet voldoen, evenals de bepalingsmethoden en de 
grenswaarden om vast te stellen dat aan deze eisen wordt voldaan. 

5.1 Product kenmerken 

 

Grenswaarde 
De treden van de houten trappen hebben een bijkomende doorbuiging, zoals bedoeld in NEN-
EN 1990, van ten hoogste 15 mm per meter lengte van de overspanning bij een 
gebruiksbelasting van qk  2,0 kN/m2 en  Qk 3,0 kN voor wonen en huishoudelijk gebruik bij niet-
gemeenschappelijke trappen.  
 
Bepalingsmethode 
Het voldoen aan voornoemde grenswaarde dient te worden aangetoond door middel van 
berekening  overeenkomstig NEN-EN 1990, NEN-EN 1991-1-1 en NEN-EN 1995-1-1. 

 
Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties van de houten trappen met betrekking tot de 
doorbuiging van de treden op de voorgeschreven wijze zijn bepaald en voldoen aan de gestelde 
grenswaarde. 

 

KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat geeft voor toepassingsvoorbeelden van de houten 
trappen aan dat wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot de bijkomende doorbuiging van 
de treden en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden of vermeldt dat voor de houten 
trappen, ten aanzien van de bijkomende doorbuiging van de treden, zoals bedoeld in NEN-EN 
1990, (projectmatig uitgevoerde) berekeningen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
bijkomende doorbuiging van de treden van de houten trappen ten hoogste15 mm per meter 
lengte van de overspanning bedraagt, bepaald overeenkomstig NEN-EN 1990, NEN-EN 1991-
1-1 en NEN-EN 1995-1-1. 

5.2 Aanvullende eisen voor constructie-onderdelen 

 

Ten behoeve van de bevestiging van een trede aan de spil moet minimaal 1 schroef of 
2 nagels worden gebruikt (nagels mogen niet evenwijdig aan de houtvezel van de trede worden 
aangebracht). Voor de bevestiging van een trede tot 300 mm breed aan/op de boom moeten 
minimaal 2 schroeven per boomkant worden aangebracht. Voor treden breder dan 300 mm 
dienen minimaal 3 schroeven per boomkant te worden aangebracht. 

 

5.2.2.1 Verbinding tussen trede en bovenzijde stootbord 

De diepte van de stootbordgroef moet minimaal 5 mm zijn. De breedte van de stootbordgroef 
moet zijn afgestemd op de dikte van het plaatmateriaal van het stootbord. Ter voorkoming van 
het kraken moet aan de voor- en achterzijde de groef minimaal 5º schuin zijn. 
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5.2.2.2 Verbinding tussen trede en onderzijde stootbord 

Indien de stootborden worden bevestigd tegen de achterzijden van de treden dienen de 
bevestigingsmiddelen maximaal h.o.h. 200 mm te worden aangebracht en van voldoende 
lengte te zijn. De minimale schroef/nagellengte en minimale schroef/nagel diameter voor 
bevestigingsmiddelen is terug te vinden in bijlage A.   

5.2.2.3 Maattoleranties 

Bij toepassing van een stootbordgroef mag de breedte van de groef 1 mm méér zijn dan de 
dikte van het stootbord, gemeten onder in de groef. 

5.2.2.4 Verbindingen tussen treden en stootborden met trapbomen en spillen 

De inkrozingen in de trapbomen en spillen ten behoeve van de opname van treden en 
stootborden moeten minimaal 10 mm diep zijn.  
De stootborden kunnen in de boom worden opgenomen door contramallen of afronden van de 
stootbordkoppen. Indien de stootbordkoppen afgerond worden moet de inkrozing dezelfde 
diepte hebben als de dikte van het stootbord. 
Het ondervlak van de inkrozing voor treden moet vlak zijn. De breedtemaat van de inkrozing 
moet worden afgestemd op de dikte van de trede, respectievelijk van het stootbord.  

5.2.2.5 Verbinding boom-(hulp)spil 

In geval er sprake is van een verbinding met een pen (gepende boom), dan moet de pen een 
minimale lengte hebben van 33 mm (haaks op de borst gemeten) en een minimale dikte van 12 
mm. De inlaatdiepte bij een geheel ingelaten boom of halfhoutsverbinding is ten minste 12 mm. 
Bij een schroefverbinding door de breedte van de spil heen, heeft de pen een lengte en een 
dikte van ten minste 12 mm. 
 

 

Indien trap(onderdelen) worden voorbehandeld, dient de minimale droge laagdikte bij dekkende 
verfsystemen 50 µm en bij transparante verfsystemen 30 µm te zijn. Geen verf hoeft aanwezig 
te zijn in de verbinding tussen treden en bomen.  
 
Applicatie van de verfsystemen dient plaats te vinden volgens de voorschriften van de fabrikant.  
Na applicatie moet de verf voldoende zijn uitgehard voordat montage plaats mag vinden, een 
en ander conform de verwerkingsvoorschriften van de verfleverancier. 
Opmerking: 
Bij éénlaags afwerksysteem is “opharen” niet te voorkomen. 

5.2.3.1 De droge laagdiktemeting 

De in de voorgaande paragraaf aangegeven waarden voor droge laagdikten zijn gemiddelde 
waarden. Bij controle wordt de gemiddelde waarde vastgesteld op basis van het rekenkundig 
gemiddelde van ten minste 5 metingen.  
 
Bij de metingen dienen de volgende zaken in acht te worden genomen: 

− het meten dient uitgevoerd te worden met een verflaagdiktemeter (in twijfelgevallen of 
arbitragegevallen dient microscopisch onderzoek van uitgegutste stukjes plaats te 
vinden); 

− de meetpunten dienen op willekeurige plaatsen gekozen te worden, maar de serie 
metingen dient representatief te zijn voor alle traponderdelen; 

− de laagdikte dient te worden gemeten vanaf het houtoppervlak (dus zonder de in het 
hout gedrongen verf) en niet op de kopse kanten. 
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Voor het vaststellen van de gemiddelde waarde gelden de volgende criteria: 
maximaal 5 % van de gemeten waarden mag kleiner zijn dan de vereiste droge laagdikte; 

− tot een aantal van 10 metingen (doch minimaal 5 metingen) mag de waarde van de 
laagste meting niet minder bedragen dan 80 % van de vereiste laagdikte; 

− vanaf een aantal van 10 metingen mag de waarde van de laagste meting niet minder 
bedragen dan 50 % van de vereiste laagdikte. 

 
Indicatie voor het bereiken van de vereiste droge laagdikte:  
Door het meten van de natte laagdikte kan een indicatie verkregen worden voor de equivalente 
droge laagdikte. Het meten van de natte laagdikte dient uitgevoerd te worden met een wiel- of 
kamlaagdiktemeter. Deze metingen dienen plaats te vinden in de axiale richting op het 
houtoppervlak binnen een tijdsbestek van 1 en 4 minuten na het aanbrengen van de verf. Met 
onderstaande formule kan vervolgens de equivalente droge laagdikte berekend worden. 
 

100%actor x  Correctief

stof  vaste% Volume x laagdikte Natte
 laagdikte Droge =

 
 
N.B. Het gehalte aan vaste stof is het volumepercentage vaste stof van de verf op het moment 
van aanbrengen (dus rekening houdend met zowel het door de leverancier opgegeven 
volumepercentage als met de eventueel toegevoegde verdunner). 
De correctiefactor is afhankelijk van de ondergrond. Voor een houten ondergrond kan een 
correctiefactor van 1,15 worden aangehouden. 
 
Met onderstaande formule kan bij benadering ook de aan te brengen natte laagdikte berekend 
worden die nodig is voor de vereiste droge laagdikte. 
 

stof  vaste% Volume

 % 100actor x  Correctief x laagdikte Droge
 laagdikte Natte =

 

 

De minimale trededikte en boomdikte moeten tijdens de productie nominaal 38 mm zijn.  
Bomen, treden en stootborden mogen maximaal 1 mm dunner zijn dan de nominale maat 
De scheluwte van de niet gemonteerde spil mag maximaal 2 mm/m1 zijn.  
Het maatverschil tussen twee opeenvolgende aantreden van een trap mag, gemeten over de 
klimlijn, ten hoogste 2 mm bedragen. 
Het maatverschil tussen twee opeenvolgende optreden van een trap mag ten hoogste 2 mm 
bedragen.

 

De certificatie-instelling  beoordeelt of de houten trappen voldoen aan de in par. 5.2 vermelde 
aanvullende eisen voor constructie-onderdelen. 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat geeft aan dat wordt voldaan aan de in par. 5.2 
vermelde aanvullende eisen voor constructie-onderdelen van de houten trappen. 

5.3 Kraken (informatief) 

Omdat hout een natuurproduct is, zal dit ten gevolge van meerdere oorzaken waaronder 
wisselende temperaturen en vochtigheden blijven werken. Door dit werken kunnen spanningen 
ontstaan welke het kraken kunnen veroorzaken. Tevens kan het kraken ontstaan door 
toepassing van verschillende soorten verven en/of omstandigheden na het stellen op de locatie. 
Kraken is derhalve niet altijd te voorkomen. 
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5.4 Krimpnaden (informatief) 

Door het zwellen en krimpen van het hout als gevolg van wisselende vochtigheidsgraden en 
temperatuurverschillen (door natuurlijke en kunstmatige droogprocessen) kunnen krimpnaden 
en krimpscheuren ontstaan.  
De grootte van de krimpnaden respectievelijk krimpscheuren is afhankelijk van de op enig 
moment optredende verschillen in houtvochtgehalte, de krimpcoëfficiënt van de betreffende 
houtsoorten en de afmeting van het traponderdeel. 
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6. EISEN AAN DE CERTIFICAATHOUDER EN HET KWALITEITSSYSTEEM 

6.1 Algemeen 

De directie van de certificaathouder is te allen tijde verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
productieproces, de operationaliteit van het kwaliteitssysteem, de interne kwaliteitsbewaking en 
de kwaliteit van het product. De interne kwaliteitsbewaking moet voldoen aan de eisen zoals 
vastgelegd in dit hoofdstuk. 

6.2 Verwerkingsvoorschriften en toepassingsvoorwaarden 

De prestaties van het product in zijn toepassing kunnen mede afhankelijk zijn van de wijze 
waarop en de condities waaronder toepassing heeft plaatsgevonden, alsmede van de 
eigenschappen van de bij toepassing ingezette (hulp)producten en/of (hulp)materialen. 

De houder van het attest-met-productcertificaat stelt 
verwerkingsvoorschriften/montagevoorschriften op en verstrekt deze bij levering van het toe te 
passen product of deze verwerkingsvoorschriften/montagevoorschriften worden opgenomen in 
het KOMO® attest-met-productcertificaat.  

De houder van het attest-met-productcertificaat stelt toepassingsvoorwaarden op en die worden 
opgenomen in het KOMO® attest-met-productcertificaat.   

 

In de toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften/montagevoorschriften wordt 
ingegaan op de toe te passen methoden voor toepassing en daarbij in acht te nemen condities 
die voorwaardelijk zijn voor het behalen van de prestatie(s) van het product in zijn toepassing 
zoals in het attest-met-productcertificaat vermeld. Indien van toepassing zijn daarin ook 
verwoord de eisen te stellen aan de producten en/of materialen (zoals montagematerialen), die 
bij de toepassing worden ingezet.  

 

In de verwerkingsvoorschriften dienen ten minste de onderstaande aspecten en onderwerpen 
verwerkt te worden: 

• transport naar en opslag op de bouwplaats; 

• beschermen van houten trappen, traphekken, leuningen en bevestigingsmateriaal 
tijdens transport, opslag en de bouwfase; 

• herstellen van beschadigingen; 

• montage instructie (indien van toepassing); 

• bevestigings- en montagemiddelen voor de trap, traphek en leuningen; 

• toepassingshoogte en openingen van traphek en leuningen in relatie tot de prestatie eisen 
zoals omschreven in paragraaf 4.1.5 t/m 4.1.7 en 4.1.11 van deze BRL. 

• de minimum vrije hoogte boven de trap; 

• afwerking; 

• gebruikersinstructie. 

6.3 Kwaliteitssysteem 

 

Binnen de organisatiestructuur moet een functionaris zijn aangewezen die belast is met het 
beheer van de interne kwaliteitsbewaking en verantwoordelijk is voor het functioneren van de 
interne kwaliteitsbewaking. Deze functionaris dient over het functioneren van de interne 
kwaliteitsbewaking direct te rapporteren aan de directie. Deze functionaris beschikt daartoe 
over passende bevoegdheden. 

 

Het kwaliteitssysteem moet toegesneden zijn op het produceren, opslaan en leveren van de 
producten zoals vastgelegd in het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn. 
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Het kwaliteitssysteem van de certificaathouder is vastgelegd in een kwaliteitshandhoek dat ten 
minste de volgende elementen bevat:  

• Het schema van interne kwaliteitsbewaking, inclusief ingangscontrole, productiecontrole en 
eindcontrole; 

• De wijze waarop productie-, meet- en testmiddelen worden beheerd; 

• De maatregelen in geval van niet-overeenkomstige producten;  

• De procedure voor afhandeling van afwijkingen en het treffen van herstel- en corrigerende 
maatregelen; 

• De beschreven werkmethoden en -instructies; 

• Het beheer van de kwaliteitsdocumenten en kwaliteitsregistraties. 

 

De schriftelijk vastgelegde procedures voor de keuring en de beproeving moeten door daartoe 
bevoegde personen binnen het bedrijf vóór de uitgifte worden beoordeeld en goedgekeurd op 
geschiktheid en doelmatigheid. De beheersing van documenten moet bewerkstelligen, dat 
alleen geldige documenten bij de keuring en beproeving beschikbaar zijn. Het intern 
kwaliteitssysteem dient in een Engels, Duits of Nederlandse versie aanwezig te zijn. 

 

 

De producent dient een interne kwaliteitsbewaking te hanteren; hierin dienen minimaal de 
volgende onderdelen te zijn opgenomen en schriftelijk te zijn vastgelegd: 

• een ingangscontrole op de grondstoffen; 

• werkplekinstructies (incl. controle op het productieproces en/of de montage en/of het 
onderhoud; 

• controle op het eindproduct; 

• de controle op de meetapparatuur; 

• klachtenregistratie; 

 

Van de keuringen en beproevingen, zoals omschreven in het IKB schema dient een registratie 
te worden bijgehouden. Geregistreerde gegevens dienen ten minste 20 jaar te worden bewaard  

 

Keuringsmiddelen, meetmiddelen en beproevingsapparatuur moeten tenminste jaarlijks 
gecontroleerd te worden. Hiervan moet een registratie worden bijgehouden. 

 

Grondstoffen, halfproducten, etc., waarvoor verwezen is naar een andere beoordelingsrichtlijn, 
moeten aan de eisen van desbetreffende beoordelingsrichtlijn voldoen. De ontvangen goederen 
moeten volgens het IKB schema gecontroleerd worden. 

 

Ten behoeve van de controle van half- of eindproducten dient geschikte (meet-)apparatuur 
aanwezig te zijn. De producent dient te beschikken over de volgende apparatuur: 
Met betrekking tot de controle van hout: 

- apparatuur voor het bepalen van het vochtgehalte van hout met instellingsmogelijkheden 
voor temperatuurcorrectie en houtsoort; 

- apparatuur ter controle van de volumieke massa; 
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Met betrekking tot de controle van afmetingen: 
- meetgereedschap, bijvoorbeeld een rolbandmaat, voor het vaststellen respectievelijk 

controleren van afmetingen met een nauwkeurigheid niet kleiner dan 1 mm, zoals lengte 
van bomen en treden; 

- meetgereedschap voor het vaststellen respectievelijk controleren van afmetingen met 
een nauwkeurigheid kleiner dan 1 mm (bijvoorbeeld een schuifmaat met een 
uitleesnauwkeurigheid van 0,05 mm); 

- meetgereedschap voor het vaststellen respectievelijk controleren van de haaksheid, 
kromming, scheluwte (bijvoorbeeld een winkelhaak, reilat, e.d.) 

Met betrekking tot verf en lijm: 
- apparatuur om de natte laagdikte van de verf te meten; 
- apparatuur om de droge laagdikte van de verf te meten; 
- indien van toepassing apparatuur voor de bepaling van de viscositeit van verf en lijm 

(bijvoorbeeld een DIN-cup). 

6.3.4.6 Maatregelen bij niet-overeenkomstige producten 

Indien uit de resultaten van de interne kwaliteitsbewaking blijkt dat bepaalde producten niet 
voldoen aan de gestelde eisen, dient: 

• Het product te worden gemarkeerd en niet te worden uitgeleverd; 

• Nagegaan te worden wat de oorzaak is en, waar nodig, corrigerende maatregelen te 
worden genomen;  

• Geregistreerd dient te worden welke afwijkingen geconstateerd zijn en welke corrigerende 
of aanvullende maatregelen getroffen zijn. 

 

Van de grondstoffen en materialen die voor het productieproces noodzakelijk zijn en daarvoor in 
voorraad worden gehouden dient bij levering nagegaan te worden of deze voldoen aan de te 
stellen eisen. Deze grondstoffen en materialen dienen te worden opgeslagen volgens de 
daarvoor geldende eisen. Deze opslag dient zodanig te worden uitgevoerd dat de 
productkenmerken daarvan niet nadelig worden beïnvloed. 

De gerede producten die nog niet worden uitgeleverd dienen op een zodanige wijze te worden 
opgeslagen dat de kwaliteit van de betreffende producten is gewaarborgd. 

 

De producent (houder van het attest-met-productcertificaat) dient aantoonbaar te beschikken 
over een klachtenregistratie en de behandeling hiervan met betrekking tot het product waarop 
het attest-met-productcertificaat betrekking heeft en de toepassing ervan. Per klacht dient te 
worden aangegeven hoe de klacht is geanalyseerd en afgehandeld en eventueel gevolgd door 
passende corrigerende maatregelen. 
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7. EXTERNE CONFORMITEITSBEOORDELINGEN 

7.1 Algemeen 

Ten behoeve van het verlenen van het KOMO® attest-met-productcertificaat voert de 
certificatie-instelling een toelatingsonderzoek uit. Na afgifte van het KOMO® attest-met-
productcertificaat voert de certificatie-instelling periodieke beoordelingen uit. 

7.2 Toelatingsonderzoek 

De aanvrager van het attest-met-productcertificaat geeft aan welke producten moeten worden 
opgenomen in het af te geven attest-met-productcertificaat. De aanvrager verstrekt alle 
relevante gegevens van deze producten ten behoeve van het opstellen van de 
productspecificatie en de verklaring over de productkenmerken zoals die zullen worden 
opgenomen in het attest-met-productcertificaat. 

Ten behoeve van het verlenen van het attest-met-productcertificaat voert de certificatie-
instelling een toelatingsonderzoek uit waarbij: 

• De certificatie-instelling eenmalige de prestaties van het product in de toepassing conform 
hoofdstuk 4 beoordeelt; 

• De certificatie-instelling beoordeelt of de aanvrager in staat is om d.m.v. zijn 
kwaliteitssysteem bij voortduring te waarborgen dat de producten de kenmerken bezitten, 
respectievelijk de prestaties leveren zoals deze in de hoofdstukken 3, 4 en 5 in deze BRL 
zijn vastgelegd. Beoordeling van het productieproces en van het gereed product maken 
hiervan deel uit. 

• De certificatie-instelling beoordeelt of de operationele systematiek van kwaliteitsborging 
voldoet aan de eisen in hoofdstuk 6 van deze BRL. 

• De certificatie-instelling de beschikbare verwerkingsvoorschriften/montagevoorschriften, 
toepassingsvoorwaarden en onderhoudsvoorschriften (indien van toepassing) beoordeelt. 

 

Waar van toepassing zal nagaan worden of de verstrekte documenten t.a.v. het product en/of 
interne kwaliteitsbewaking en de daarin vermelde resultaten voldoen aan de eisen in deze 
beoordelingsrichtlijn. 

Van het toelatingsonderzoek wordt een rapportage opgesteld, op basis waarvan het attest-met-
productcertificaat, al dan niet kan worden verleend. 

7.3 Aard en frequentie van periodieke beoordelingen 

De certificatie-instelling voert na afgifte van het attest-met-productcertificaat periodieke 
beoordelingen uit bij de certificaathouder op de naleving van zijn verplichtingen. Bij de 
inwerkingtreding van deze beoordelingsrichtlijn is de frequentie vastgesteld op 4 periodieke 
beoordelingen per jaar. Van deze 4 jaarlijkse periodieke beoordelingen is ten minste 1x per jaar 
een beoordeling op de bouwplaats. 

De periodieke beoordelingen zullen in ieder geval betrekking hebben op: 

• De resultaten van de door de certificaathouder uitgevoerde productcontroles conform 
hoofdstuk 3 en 5. 

• Beoordeling van de blijvende en effectieve toepassing van het kwaliteitssysteem conform 
hoofdstuk 6.  

• De juiste wijze van merken van de gecertificeerde producten. 

• De blijvende waarde en geschiktheid van de door de certificaathouder opgestelde 
verwerkingsvoorschriften/montagevoorschriften, toepassingsvoorwaarden en 
onderhoudsvoorschriften indien van toepassing.  

Waar van toepassing zal nagaan worden of de verstrekte documenten t.a.v. het product en/of 
interne kwaliteitsbewaking en de daarin vermelde resultaten voldoen aan de eisen in deze 
beoordelingsrichtlijn. 

Van deze beoordelingen wordt een schriftelijke rapportage opgesteld. Op advies van het 
College van Deskundigen, kunnen het sanctiebeleid en bovengenoemde 
beoordelingsfrequentie op grond van argumenten bijgesteld worden. 
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De certificaathouder dient de certificatie-instelling in de gelegenheid te stellen om de uitvoering 
van de productieprocessen op productielocatie te beoordelen.  

 

Het land van de certificaathouder/aanvrager dient in het algemeen veilig te zijn t.b.v. 
beoordelingsbezoeken door de certificatie instelling. Bij negatieve reisadviezen wordt het land 
niet bezocht en kunnen derhalve geen beoordelingsbezoeken worden uitgevoerd. In dat geval 
wordt de geldigheid van het KOMO® attest-met-productcertificaat (tijdelijk) opgeschort. 

7.4 Tekortkomingen 

 

Bij de weging van een tekortkoming, in het kader van het toezicht na verlening van het attest-
met-productcertificaat door de certificatie-instelling, wordt onderscheid gemaakt tussen: 

• Kritieke tekortkomingen die de prestaties van het product in de toepassing met betrekking 
tot de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de paragrafen 4.2.1, 
4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.7, 4.2.8 en 4.2.9 nadelig kunnen beïnvloeden  

• "Overige" (niet-kritieke) tekortkomingen. 

 

De opvolging van tekortkomingen door een certificatie-instelling is als volgt: 

• Kritieke tekortkomingen dienen door de certificatie-instelling te kunnen worden 
afgehandeld binnen de door de certificatie-instelling gestelde termijn, met een maximale 
termijn van 3  maanden 

• Niet-kritieke tekortkomingen dienen door de certificatie-instelling te kunnen worden 
afgehandeld binnen de door de certificatie-instelling gestelde termijn, met een maximale 
termijn van 6 maanden 

7.5 Sanctiebeleid 

De door de certificatie-instelling op te leggen sanctie voor de volgende situaties is (zie ook 
paragraaf 7.4.1): 

• Kritieke tekortkoming; De certificaathouder dient binnen een maand een schriftelijke 
reactie te geven (corrigerende maatregelen). Beoordeling van het effect van de 
corrigerende maatregelen kan tijdens de volgende controle plaatsvinden. 

• Overige tekortkoming; Geen (schriftelijke) reactie van de certificaathouder vereist. 
Beoordeling kan tijdens de volgende controle plaatsvinden. 

7.6 Tijdelijk geen productie c.q. levering 

In het geval (tijdelijk) geen producten worden geproduceerd en/of uitgeleverd kan, bij een stop 
langer 6 maanden, op verzoek van de certificaathouder de geldigheid van zijn attest-met-
productcertificaat (tijdelijk) worden opgeschort. Een dergelijke opschorting kan door de 
certificatie-instelling voor in totaal maximaal 24 maanden worden verleend. 

Nadat de opschorting is verleend kan een certificaathouder verzoeken om zijn opschorting 
eerder te beëindigen. 

Bij een opschortingsperiode langer dan 12 maanden dient voorafgaand aan de hervatting van 
productie en levering onder attest-met-productcertificaat middels een extra beoordeling te 
worden nagegaan of nog aan alle eisen in deze beoordelingsrichtlijn wordt voldaan en de 
opgeschorte status kan worden omgezet naar een geldige status. 
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8. EISEN AAN DE CERTIFICATIE-INSTELLING 

8.1 Algemeen 

De certificatie-instelling moet beschikken over een procedure waarin de algemene regels zijn 
vastgelegd die bij certificatie worden gehanteerd. 

8.2 Certificatiepersoneel 

Het bij het certificatietraject betrokken personeel is te onderscheiden naar: 
- Controleur: belast met de uitvoering van de externe beoordeling; 
- Uitvoerder vooronderzoek: belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek en de 

beoordeling van de rapporten van keurmeesters/laboranten 
- Beoordelaar: belast met de beoordeling van de uitvoerder vooronderzoek en controleur; 

beslissingen over de noodzaak tot het treffen van corrigerende maatregelen 
- Beslisser: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde 

toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde 
controles 

 

De kwalificatie-eisen voor het certificatie personeel bestaan uit kwalificatie-eisen voor het 
uitvoerende certificatiepersoneel zoals vastgelegd in onderstaande tabel 9. De competentie van 
het betrokken certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn vastgelegd. 

Tabel 9 

Certificatiepersoneel Opleiding Kennis en Ervaring 

Controleur 

Uitvoerder 
vooronderzoek 

MBO-niveau - Productie en toepassing van houten trappen 
of gelijkwaardig 

- Opleiding auditor ISO 9001 

- Tweejarige ervaring in de houtindustrie of 
daaraan gelijkwaardig  

Beoordelaar HBO-niveau - Bouwkundige opleiding of gelijkwaardig 

- Productie en toepassing van houten trappen  

- Minimaal 2 jaar ervaring op leidinggevend 
niveau in de houtindustrie of daaraan 
gelijkwaardig 

Beslisser HBO-niveau - Managementervaring of gelijkwaardig 

- Certificatie of gelijkwaardig 

- Accreditatiecriteria of gelijkwaardig 

- Kennis van relevante certificatiesystematiek 

 
 

 

Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van aangetoonde 
kennis en kunde aan bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaats vindt op grond van 
afwijkende criteria, moet dit schriftelijk zijn vastgelegd. 

De bevoegdheid t.a.v. kwalificeren moet in het kwaliteitssysteem van de certificatie-instelling 
zijn vastgelegd 
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8.3 Rapportage externe conformiteitsbeoordelingen  

De certificatie-instelling legt de bevindingen van haar toelatingsonderzoeken en periodieke 
beoordelingen vast in een eenduidig rapport. Een rapport moet aan de volgende eisen voldoen: 

• Volledigheid; in de rapportage wordt een onderbouwd verslag gedaan van de 
vastgestelde mate van conformiteit met de in deze in de Beoordelingsrichtlijn gestelde 
eisen, 

• Traceerbaarheid; de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten traceerbaar 
zijn vastgelegd. 

8.4 Beslissingen over KOMO® attest-met-productcertificaat 

De resultaten van een toelatingsonderzoek en van periodieke beoordelingen moeten worden 
beoordeeld door de beslisser en op basis daarvan wordt door deze besloten of het KOMO® 
attest-met-productcertificaat kan worden verleend of dat oplegging van sancties en/of het 
schorsen of intrekken van het attest-met-productcertificaat is vereist. 
De beslissing over de verlening van een attest-met-productcertificaat of de oplegging van 
maatregelen t.a.v. van het attest-met-productcertificaat moet zijn gebaseerd op de in het 
dossier vastgelegde bevindingen. Deze beslissingen moeten plaats vinden door 
certificatiepersoneel dat is gekwalificeerd als beslisser en dat niet zelf bij het 
certificaatonderzoek betrokken is geweest. De beslissing moet traceerbaar worden vastgelegd. 

8.5 Rapportage aan het College van Deskundigen 

Over de uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten daarvan t.a.v. de attesten-met-
productcertificaat op basis van deze Beoordelingsrichtlijn wordt door de certificatie-instellingen 
tenminste jaarlijks gerapporteerd aan het College van Deskundigen. In deze rapportage moeten 
geanonimiseerd de volgende onderwerpen aan de orde komen: 

• Aantal uitgevoerde controles in relatie tot de vastgestelde frequentie, 

• Aantal uitgevoerde toelatingsonderzoeken, 

• Aantal ingetrokken en/of vervallen attesten-met-productcertificaat, Resultaten van de 
beoordelingen, 

• Opgelegde maatregelen bij geconstateerde tekortkomingen, 

• Ontvangen klachten van derden over gecertificeerde producten. 

8.6 Interpretatie van eisen 

Het College van Deskundigen mag de interpretatie van in deze beoordelingsrichtlijn gestelde 
eisen vastleggen in een afzonderlijk interpretatiedocument. Dit interpretatie-document is 
beschikbaar voor/bij de leden van het CvD en de certificatie-instellingen die op basis van deze 
beoordelingsrichtlijn actief zijn. Dit document wordt gepubliceerd op de website van de 
schemabeheerder. Iedere certificatie-instelling die gebruik maakt van deze beoordelingsrichtlijn 
is verplicht de daarin vastgelegde interpretaties te hanteren. 
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9. DOCUMENTEN LIJST  

9.1 Publiekrechtelijke regelgeving 

Besluit bouwwerken leefomgeving    Stb. 2018,291; laatst gewijzigd Stb. 2022, 145 

 

9.2 Normatieve documenten 

Naar de navolgende documenten wordt in deze beoordelingsrichtlijn normatief verwezen: 

 

NEN 5461: 1999/A1:2004 

 

NEN 5466:2010 

 

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000) - Gezaagd 
hout en rondhout - Algemeen gedeelte 

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2010) – Op 
uiterlijke kenmerken gesorteerd Europees 
naaldhout 

NEN 6068:2020 Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en 
brandoverslag tussen ruimten 

 Klassering en beproeving van de brandwerendheid 
van bouwdelen en bouwproducten 

NEN 6075:2020 Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang 
tussen ruimten 

NEN-EN 204:2016 Classificatie van thermoplastische houtlijm voor niet-
constructieve toepassingen 

NEN-EN 338:2016 Hout voor constructieve toepassingen - 
Sterkteklassen 

 

NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2019 

 

NEN-EN 1991-1-1+C1:2011+C11:2019 

 

Eurocode:  Grondslagen van het constructief 
ontwerp, inclusief nationale bijlage NB:2019 

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-
1: Algemene belastingen -  Volumieke gewichten, 
eigen gewicht en opgelegde belastingen voor 
gebouwen; incl. nationale bijlage NB:2019 

NEN-EN 1991-1-7+ 

C1+A1:2015 

 

 

NEN-EN 1991-1-2+C3:2019 

 

 

NEN-EN 1995-1-
1+C1+A1:2011+C1:2012+A2:2014 

Eurocode1: Belastingen op constructies - 
Deel 1-7: Algemene belastingen - 
Buitengewone belastingen: stootbelastingen 
en ontploffingen, inclusief nationale bijlage 
NB:2019 

Eurocode 1: Belastingen op constructies - 
Deel 1-2: Algemene belastingen - Belasting 
bij brand; incl. nationale bijlage NB:2019 

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van 
houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen - 
Gemeenschappelijke regels en regels voor 
gebouwen; incl. nationale bijlage NB:2013 

NEN-EN 1995-1-2+C2:2011 Eurocode 5: Ontwerp en berekening van 
houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - 
Ontwerp en berekening van constructies bij 
brand; incl. nationale bijlage NB:2011 

NEN-EN 13501-1:2019 Brandclassificatie van bouwproducten en 
bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond 
van resultaten van beproeving van het 
brandgedrag 
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NEN-EN 13986:2004+A1:2015  

 

NEN-EN 14076:2013 

Houtachtige plaatmaterialen voor gebruik in 
de bouw - Eigenschappen, 
conformiteitsbeoordeling en merken. 
Houten trappen - Terminologie 

NEN-ISO 48-2:2018 Rubber, gevulkaniseerd of thermoplastisch - 
Bepaling van de hardheid - Deel 2:  Hardheid 
tussen 10 IRHD en 100 IRHD 

NPR 9998:2020 

 

 

 
BRL 1101:2005+WB:2016 

Beoordeling van de constructieve veiligheid 
van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en 
afkeuren - Geïnduceerde aardbevingen - 
Grondslagen, belastingen en weerstanden 
 
Spaanplaat, uitgave SKH 

BRL 1705:2021 

 

Triplex, uitgave SKH 

 

SKH-Publicatie 99-05:2018 

 

 

Goedgekeurde houtsoorten voor de 
toepassing in houten gevelelementen 
(kozijnen, ramen en deuren) 
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BIJLAGE A: Toe te passen bevestigingsmiddelen 

 

De vermelde maten zijn minimale afmetingen. 

 

 

soort verbinding:   soort verbinding:  

        

Trede - buitenboom    Trede/spil   

  Bevestigingsmiddel (mm)     Bevestigingsmiddel (mm) 

Houtsoort schroef nagel   Houtsoort schroef nagel 

naaldhout 5 x 80 4 x 100   naaldhout 4 x 70 3,5 x 80 

loofhout 5 x 80 3,5 x 80   loofhout 4 x 70 3 x 70 

         

Trede - binnenboom   Lepehoek   

 Bevestigingsmiddel (mm)  
opm.: (aantal 4 
stuks) Bevestigingsmiddel (mm) 

Houtsoort schroef nagel   Houtsoort schroef nagel 

naaldhout 4 x 70 4 x 100   naaldhout 5 x 80 4 x 100 

loofhout 4 x 70 3,5 x 80   loofhout 5 x 80 4 x 100 

         

Stootbord/trede   Lipverbinding   

opm.: (h.o.h. 200 mm) Bevestigingsmiddel (mm)  
opm.: (aantal 4 
stuks) Bevestigingsmiddel (mm) 

Houtsoort schroef nagel   Houtsoort schroef nagel 

naaldhout 4 x 40 2,7 x 50   naaldhout 5 x 80 4 x 100 

loofhout 4 x 40 2,5 x 40   loofhout 5 x 80 4 x 100 

        

Stootbord/trede   Boom/spil   

opm.: (h.o.h. 70 mm) Bevestigingsmiddel (mm)    Bevestigingsmiddel (mm) 

Houtsoort schroef nagel   Houtsoort schroef nagel 

naaldhout nvt 1,6 x 50   naaldhout 6 x 120 nvt 

loofhout nvt 1,6 x 32   loofhout 6 x 120 nvt 

 

Indien schroefgaten worden voorgeboord is de diameter van het gat maximaal de kerndiameter 
van de schroef. 
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BIJLAGE B: Trapvormen  

 

(Rechte) steektrap 

 

Halve slag met wrongstuk 

 

Bordestrap met meerdere steektrappen 

 

Bordestrap met tussenvloer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bordestrap met steektrap 

  

 
Ronde spiltrap met eindbordes 

 1 

 3 

 2 
 4 
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Trap met kwart slag 

 

 

Engelse trap met gebogen bomen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

1 Tussenbordes  

2 Traparm, recht trapdeel van bordestrap 

3 Hoekbordes 

4 Tussenvloer/tussenbordes 
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BIJLAGE C: Benaming onderdelen van trappen 

 

 

Legenda: 

5 Trapgat 

6 Verdiepingshoogte 

7 Klimlijn 

8 Traphelling α 

9 Vrije hoogte 

10 Leuninghoogte (t.o.v. klimlijn) 

11 Optrede 

12 Aantrede 

13 Trede breedte 

14 Trapbreedte tussen de bomen 

15 Vrije breedte tussen spil en buitenkant trap 

16 Trapbreedte (buitenkant bomen) 

17 Klimlijn 

18 Loopgebied 
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BIJLAGE D: Verdere benaming van onderdelen van trappen 

 

 

Legenda: 

19 Verdreven trede 

20 Verdreven trede 

21 Hoektrede 

22 Welstuk 

23 Eerste trede 

24 Bloktrede 2 

25 Ronde bloktrede 1 

26 Hoofdspil 

27 Hulpspil/hoofdbaluster 
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BIJLAGE E: Onderdelen van trappen 

 

 

 

Legenda: 

28 Trede / tredevlak 

29 Stootbord 

30 Buitenboom of muurboom 

31 Binnenboom  

32 Ingekroosde trapboom 

33 Keepboom 

34 Open trap 

35 Schuin stootbord 

36 Voorkant trede 

37 Wellat  

38 Wel  

39 Onderslag t.b.v. verstevigen trede (uitgezaagde keepboom) 
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BIJLAGE F: Onderdelen van de trapafscheiding 

 

Legenda: 

40 Onderregel vloerhek 

41 Vloerhek  

42 Tussenbaluster of spijl 

43 Hoofdbaluster begin 

44 Hoofdbaluster einde 

45 Doorlopende hoofdbaluster / hulpspil 

46 Betimmering onder trap 

47 Trapgat aftimmering / dagstuk 

48 Eindbaluster bij trapgat of muurregel 

49 Bovenregel 

50 Muurleuning  

51 Kopafwerking / afdekkap 

52 Wrongstuk bovenregel 

53 Wrongstuk muurleuning 

54 Knikstuk leuning 

55 Trapboomlijst 

49 + 42 + 55 =  traphek / binnenboom(trap)hek 
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BIJLAGE G: Spiltrap 

 

 

Legenda: 

56 Spilvoet  

57 ”Samengestelde” hoofdspil 

58 Binnenleuning spiltrap 

59 Buitenleuning spiltrap 

 

 

59 

56
6 

57 

58 


